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REPORTE DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

	FECHA Y LUGAR:
	NOMBRE DE LOS ALUMNOS:

	XX / XX / XXXX 

Laboratorio de Materiales (Área de Fundición)
Instituto Tecnológico de Zacatecas

	INTEGRANTES DEL EQUIPO

	NOMBRE DE LA ASIGANTURA:
	NÚMERO Y NOMBRE DE LA PRÁCTICA:

	Producción de Metales No Ferrosos
	Fundición de Aluminio




	I. INTRODUCCIÓN

	
· [bookmark: _GoBack]Indicar y describir los tipos de materias primas empleadas, los procesos y el producto a obtener.















	II. OBJETIVO (S)

	

· Aplica y selecciona la o las tecnologías para los procesos de extracción, hidrometalurgia, pirometalurgía y electrometalurgia, así como los procesos de refinación para obtener metales no ferrosos, considerando el menor costo, tiempo y consumo el mínimo de energía, así como un bajo impacto ambiental.

· Documentar las Métodos de refinación por fusión de metales y aleaciones.

· Realizar y describir los procedimientos industriales de la fusión del cobre, plomo, aluminio, zinc, etc, y/o sus aleaciones para su refinación.














	III. EQUIPO Y MATERIAL DE APOYO

	
· Indicar a manera de lista el material o equipo empleado para la práctica.







	IV. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

	
· Explicar paso a paso el procedimiento realizado durante la práctica y anexar evidencia visual de cada procedimiento y resultado obtenido












	V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

	


· Emitir y explicar los resultados o los logros obtenidos durante la realización de la práctica y describir el aprendizaje alcanzado.
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